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13 ガラスフュージング 

はじめに 

 ここではフュージング（溶融）というガラス細工
ざ い く

の技法
ぎ ほ う

を体験
たいけん

できます。

フュージングとはガラス板
ばん

や粒状
つぶじょう

のガラスなど様々
さまざま

なガラスを組
く

み合
あ

わせ

て、電気
で ん き

炉
ろ

で 800℃まで熱
ねっ

して一度溶かして
と    

再 び
ふたた   

融
ゆう

合
ごう

させるガラス工芸
こうげい

の

ひとつです。今回
こんかい

作
つく

ったものはお持
も

ち帰
かえ

りができます。 

用意するもの 

・ガラス板
ばん

 ・ガラス片
へん

（無色
むしょく

・青
あお

・緑
みどり

・

茶
ちゃ

など） ・専用
せんよう

のり（CMC）    ・

離型紙
り け い し

 ・爪楊枝
つまようじ

 

解説
かいせつ

 融点
ゆうてん

について 

融点
ゆうてん

とは固体
こ た い

が液体状
えきたいじょう

になる温度
お ん ど

のことを言
い

います。例
たと

えば、水
みず

は通常
つうじょう

0℃で氷
こおり

（固体
こ た い

）から水
みず

（液体
えきたい

）に変
か

わります。この 0℃という温度
お ん ど

が水
みず

の

融点
ゆうてん

にあたります。融点
ゆうてん

は物質
ぶっしつ

によって異
こと

なり、今
こん

回
かい

使
つか

うようなガラスの融
ゆう

点
てん

はおよそ 800℃です。ちなみにガラスと似た
に  

成分
せいぶん

の水晶
すいしょう

の融点
ゆうてん

は 1700℃

です。このような違
ちが

いはなぜ起
お

こるのでしょうか？答
こた

えはブースで！！！  
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作品例
さくひんれい

 




